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Methoden

Wie kdnnen diese Probleme angegangen werden?  strukturell stabiles, nicht verdichtbares Baumsubstrat
e Verkirzte Lebensdauer wg Schadstoffen * + nahrstoffreiche Biokohle als Nahrstofftrager und Speichermedium
 Eingeschrinkte Wurzelzone, Bodenverdichtung * ...aus kompostiertem Toilettensubstrat (KT) & Pferdemist (PM)

+ begrenzte Wasserspeicherung, Mangel an Nahrstoffen.... * - durch langsame Pyrolyse bei 550°C / 20 Minuten
e 1 Jahr alte Birkensetzlinge in 20-Liter-Topfen (5 Wiederholungen)

Q1 , Climate change * manuelle Bewasserung, Versuch im Folientunnel, Uber 322 Tage
-@- * 19 Parameter mit unterschiedlicher Haufigkeit gemessen

Pollutants / I N\

- D pollutants nutrients pH, EC Manuelle Messung  Jede zweite Woche
= g I water Na, NO;, NH,, PO,*, K lon chromatography 4 xin 322 Tagen
f@ ’ % @ D — )w f&) . Cl, 50, Mg, lon chromatography 5 xin 322 Tagen
| F—— N Restrictec Non-purgeable organic C  TOC-L Am Anfang und nach 2 Monaten
***** S e R R Gesamt-N CHN analyzer Am Anfang und nach 2 Monaten
- o . Schwermetalle ICP-OES 1 x am Anfang
oot L Non compactbe Limited water storage PAK, PCB, PCDD/F (char) Externes Labor 1 x am Anfang
. Hohe Max. Hohe (mit Massband) Monate O, 6, Ende
Chlorophyll Dualex Force A Am Ende des Experiments
Wurzellange Max. Lange (mit Massband) Am Ende des Experiments
Wurzelvolumen Mittelwert 2x Breite x Lange Am Ende des Experiments
KompOSttOiIEtten'BiOkOhle: hoher NéhrStOfnghalt Triebe Visuelle Einschatzung Am Ende des Experiments
Nahrstoffgehalt (NPK) Mikro und Makronahrstoffe
posmeer [ 2 e * Setzlinge Uberlebten. In Gegenwart von Biokohle gesunder.
; g  Keine eindeutigen Unterschiede zwischen den Ansatzen
. ) * Wurzeln waren in Topfen mit Biokohle deutlich grésser
0- | -

Schwermetalle in Spuren (Cu + Zn sind auch Nahrstoffe)

Toxic heavy metals Zinc and Copper - Negative control With horse manure Composting toilet Commercial wood chip
5 [[] Arsen(as) [[] cadmium (ca) [ ] Nickel (Ni) Parameter [_] Kupfer Cu) [ ] zink @n) biochar (5%) biochar (5%) biochar, loaded (5%)
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Auswaschen von lonen in den ersten drei Monaten N

Substrat

Zusammensetzung des Sickerwassers

Parame ter [_] camgi [ ] cimgi [[] Mgmgi [[] Namgi [T] so4 mgi A b I ° k
ol o * Bessere Uberlebensrate von Birkensetzlingen in strukturell
g A S| S— . . . .
: : v v stabilem, nicht verdichtbarem Baumsubstrat mit PK
- * Anfangliches Auswaschen kann in grossem Massstab ein
x Problem werden
gf_k_&/\—ﬁgxﬁ * Vielversprechender Ansatz zur Verbesserung der

Lebensbedingungen von Stadtbaumen
QUE"E: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722033332 (Saluz et al., 2022))
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